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Kirchenrestaurierung in Stuttgart-Mohringen:

Bericht von der

Baustelle

Seit Juli 2001 wird die Martinskirche in Stuttgart-Mohringen
restauriert. Naturstein berichtet Uiber die derzeit laufenden
Arbeiten an den Seitenschiffen und am Mittelschiff.

riegseinwirkungen sowie Um-
welt- und Witterungseinfliisse
haben im Lauf der Jahre Spuren

an der Martinskirche hinterlassen, so
dass eine umfangreiche Restaurierung

notwendig wurde.

Zur Baugeschichte

Am 11. November 1855 wurde die Mar-
tinskirche in Mohringen eingeweiht. Teile

der alten Dorfkirche aus dem 15. Jahrhun-

dert sind in das Bauwerk integriert. 1852
bis 18563 wurde die bauféllige Turmspitze
aus Fachwerk durch ein neugotisches

Glockenhaus ersetzt. Dem Bau der drei-

schiffigen Emporenbasilika mit Triforiums-

galerie, Obergaden und Kreuzrippenge-
wolben (1853 bis 1855) lagen Plane des
beriihmten Stuttgarter Architekten und
koniglichen Hofbaumeisters Christian
Friedrich Leins zu Grunde.
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Bestandsaufnahme

Am Langhausfenster der Stidseite wur-
de an einzelnen Steinen starke Riick-
witterung, Riss- und Schalenbildung
festgestellt. Die urspriinglich seitlich
die Wimperge flankierenden Fialen
und die darunter liegenden Werkstii-
cke waren im Krieg zerstort worden.
Der Schnittpunkt zwischen den Wim-
pergen und der Traufkante war stark
durch Feuchtigkeit beeintrichtigt. Am
Langenhausfenster der Nordseite hat-
ten sich der Bogenstein mit Filial-
aufstand und der Wimpergstein (Gie-
beldreieck) tiber dem Fenster — wahr-
scheinlich durch Kriegseinwirkungen
— stark verschoben. Uberstinde von
mehreren Zentimetern waren entstan-
den, so dass die Standsicherheit gefahr-
det war. Auch die Durchdringung des
Wimpergs durch das Traufgesims wies
starke Schiden auf.

An den MaBwerken der Rundfenster
am Mittelschift stellten die Restau-
ratoren unterschiedlich groBe Riick-
witterungen und Ausbriiche fest. In
Stubensandsteinteilen hatten sich Ris-
se gebildet; die Leibungssteine an den
Fenstern zeigten Feuchtigkeitsbelas-
tungen.

Werkbericht

Die beim Amt fiir Stadtplanung und
Stadterneuerung angesiedelte Untere
Denkmalschutzbehorde hat das Re-
staurierungsvorhaben genehmigt. Die
derzeit laufenden Arbeiten werden
zum groflen Teil durch Spenden der
Mohringer finanziert. An der Kirche
arbeiten der Stuttgarter Steinmetzbe-
trieb Schonfeld und die auf Steinres-
taurierung spezialisierte Firma Bauer-
Bornemann. Die Projektleitung liegt
in den Hinden der Architekten von
Gergs & Blum, die Firma AeDis ist fur
die MaBnahmenplanung verantwort-
lich.Vor der Kirche steht eine Bauhiit-
te,in der man die Handwerker bei der
Arbeit beobachten kann. Naturstein
zeigt Phasen der noch bis Dezember
laufenden Restaurierungsarbeiten an
den Seitenschiffen und am Mittel-

schift.

[ill 28. April

An einem Werkstiick, das spiter ausge-
tauscht werden soll, wird eine Bohr-
widerstandsmessung durchgeftihrt. Der
Bohrwiderstand wird in sec/mm Ein-
dringtiefe gemessen, um die Festigkeit
des Steins beurteilen zu konnen.

1 15. Mai

Steinreinigung im Niederdruck-Wir-
belstrahlverfahren: Als Strahlgut wird
Schlacke der Kérnung 0,09 -0,25 mm
verwendet. Anhand von Musterflichen
werden die Kornigkeit des Strahlgutes
und der Strahldruck tiberpriift.

1 8. Juni

Teilfestigung durch Injektion amVier-
pass-MaBwerk im nordlichen Ober-
gaden und Steinflankenfestigung: Die
Verwendung von Zementmortel bei
einer fritheren Sanierung hatte zu einer
Zermiirbung der Steinflanken geftihrt.

2 21. Juni

Steinerneuerung: Die Taschen fiir die
neuen Leibungssteine unter demVier-
pass-MaBwerk der Fenster im Ober-
gaden werden ausgearbeitet.



[7] Steinerneuerung

Einlatten

[ 26. Juni

Antragung: Originalteile mit lediglich
kleineren Fehlstellen werden mit Re-
staurierungsmortel erginzt. Die Far-
bigkeit wird durch Zuschlag natiir-
licher Sande an den Stein angepasst,
die Struktur durch Zugabe entspre-
chender Korngrofen. Nach dem
Hirten bearbeiten die Steinmetzen
die Oberfliche entsprechend der um-
gebenden Steinstruktur.

[ 4. Juli

Vierung: Ab GroBe
0,5dm?® werden Vierungen einge-
setzt. Der Steinmetz stemmt das ge-

einer von

] Schlammung

schidigte Steinmaterial sehr prizise,
geradlinig und rechtwinklig aus. Das
Vierungsstiick wird mit ca. 5mm
Uberhshung moglichst mit einer
Pressfuge eingesetzt. Die steinmetz-
miBige, bildhauerische Uberarbeitung
erfolgt, nachdem der Versetzmortel
vollstindig erhirtet ist. Fiir die Vie-
rungen wird Abbruchmaterial des
geschidigten Verdachungssteins iiber
dem zweiten Strebepfeiler an der
Siidseite verwendet.

6. Juli
Handwerker latten das Dach tiber dem
Mittelschiff neu ein.

Denkmalpflege IS

[“] Einbau

E2 11. Juli

Schlimmung des Vierpass-MaBwerks
am Obergaden: Verwitterte Vertiefun-
gen in der Oberfliche des Steins wer-
den so verschlossen und ausgeglichen,
dass die Struktur des Steins sichtbar
bleibt. Offene Steinstrukturen werden
vor starker Durchfeuchtung geschiitzt.
Zudem wird bei der Abdeckung ver-
tillter Risse die Oberfliche des Steins
egalisiert.

] ab 7. August

Werkstiicke aus POSTAER SAND-
STEIN werden bearbeitet und einge-
baut.

Kontakte

Steinmetz Schonfeld GmbH
HackstraRRe 16 a

70190 Stuttgart

Tel.: 0711/2607 70

Fax: 0711/2607 70
info@steinmetz-schoenfeld.de
www.steinmetz-schoenfeld.de

Gergs + Blum

Partnerschaft Freier Architekten
Muhlhaldenstraf3e 20

70567 Stuttgart

Tel.: 0711/72621-0

Fax: 0711/72621-20
info@gergs-blum.de
www.gergs-blum.de

Denkmalpflege)
Am Sportplatz 25
73269 Hochdorf

AeDis (Architektur, Restaurierung,

Tel.: 07153/958092
Fax: 07153/958094
info@aedis-denkmal.de
www.aedis-denkmal.de

Steinrestaurierung

Bauer Bornemann GmbH

Oberer Stephansberg 37

96049 Bamberg

Tel.: 0951/95500-0

Fax: 0951/95500-565
steinrestaurierung@bauer-bornemann.com
www.bauer-bornemann.de
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